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Leithaprodersdorferstralle 1
2485 Wimpassing/Leitha

Gumpoldskirchen, 23.02.2021
Labor Nr.: 693/2021
Sachbearbeiter: Waldhans

PRUFBERICHT

Priifung gemaR EN 13242

KorngroRenverteilung

Unternehmen: Schraufstadter GmbH
Werk: Wimpassing
Ubergebene Probe: BK 0/4 Probe 2
Entnahmestelle: Deponie, kegelférmige Aufschittung
Probenahme am: 17.02.2021
von: Herrn Mag. Kurt Schraufstadter
Probeneingang
Uibergeben am: 17.02.2021
von: Herrn Mag. Kurt Schraufstadter
Prifzeitraum: 17.02.-22.02.2021

Die Probe wurde gemaR EN 932-2 geteilt.

Die KorngroBenverteilung und der Gehalt an Feinteilen wurden gemafl EN 933-1 mittels Nasssiebanalyse
ermittelt.

Die Untersuchungsergebnisse sind auf der Beilage 1 zusammengestelit.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 2 beigelegt.

Beurteilung

Die KorngréRenverteilung der feinen Gesteinskdrnung von Gr80 entspricht bei der untersuchten Probe den
Anforderungen der EN 13242.

Der gemal Ausschreibung geforderte Feinanteil < 0,063 mm von max. 15 M.-% wurde @iberschritten.

Dipl.-HTL.Ing. H. Waldhans
Verteiler: @; ALt 3 Zeichnungsberechtigter
1 x Fa. Schraufstadter GmbH a'ﬁt» e o2,
’ Fagitie'® -

693/2021
Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 2 Beilagen.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das untersuchte Prifgut. Die Prif- und Inspektionsstelle wurde erstmals mﬁ Geltungsbeginn 02.05.1995 m“.
Prif- und Inspekiionsberichte oder Teile davon ddrfen nur mit schriftlicher GZ BMWFJ-82.714/164-1X/2/95 gemaB EN 180 17025 bzw. EN 150 1702p Typ A mit der
Zustimmung der MAPAG verdffentlicht werden. 1D 0002 von Akkreditierung Austria filr die im Bescheid angefiihrten Bereiche akkreditiert.
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Beilage 1 zu 736/2021

Durchgang durch Quadratloch- bzw.Quadratmaschensiebe in M.-%,

Sollwerte gemal ONORM EN 13242

Siebnennweiten in [mm]

Gr80
BK 0/4
mm | Istwert 1 Sollwert
80 | 100 | 100 |
56 | 100 |98-100
40 99 80-99
2,0 75 | -
10 | 52 -—
05 | 35 -—
025 | 25 @ -—
0,125 18 ‘ e * Anforderung gemaR Ausschreibung
f<0,063| 14,8 | <15*
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Beilage 2 zu 693/2021

PA 01
i wiww.schraulstaedter.at Priifanweisuna :
AW STEINBRUCH UND TRANSPOAT Pr_pbenahme Seite 1 von 1
Gemal ONORM EN932-1

Probenahmebericht gemiip ONORM EN 932-1

Probennummer Probenehmer kURT  Schpvd TS
Art der Probe ® Korngemisch /O Korngruppe / 'EL( r()/é
Hersteller CCMRAURSTAD 7L
Produktionsstétte I/ M PASS WG
E?gggﬁ:gighmeit der 20«21%{_ UAF O Auftraggeber é{ Hersteller
= 5 Uhr

Pruflos Produktionszeitraum K &

E’kegelférmige Aufschittung
Lage der Entnahmestelle O.eiieiiiiiiiieiiieee oo ... -Band

fq‘mit Schaufel aus kegelférmiger Deponie
Probenahmeverfahren O mit Rahmen vom ruhenden Band
Sammelprobenmenge A Einzelproben a ca. 15, kg
Probenteilung O Riffelteiler O Viertelmethode O .....................
Zu priifende Eigenschaften
AuRere Bedingungen 0 €)°c ‘Q{Regen | O Schneefall N
Anwesende (Blockschrift) Honr  SCUAavTs o Dien
Anmerkungen: %/ /(/4(4%//@\»

erstellt:
05/2004

gedndert: Freigabe: Ausgabe

06/2007 Off2@¢  |Rev.03
Mag. W. Weineck

Datum:
ol (5~ I ftoes




