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Firma

Schraufstadter GmbH
Steinbruch und Transport
Leithaprodersdorferstralie 1

2485 Wimpassing/Leitha
Gumpoldskirchen, 28.06.2022
Labor Nr.: 4090/2022
Sachbearbeiter: Waldhans

PRUFBERICHT

Priifungen gemaR EN 13242

KorngroRenverteilung und Widerstand gegen Zertriimmerung

Unternehmen: Schraufstadter GmbH
Werk: Wimpassing
entnommene Proben: BK 63/125 (Handelsbezeichnung 63/150)
Entnahmestelle: Deponie, kegelformige Aufschittung
Probenahme am: 14.06.2022
von: der MAPAG im Beisein von Herrn Kurt Schraufstadter
Probeneingang: 14.06.2022
Prifzeitraum: 14.06.-24.06.2022

Die Proben wurden gemaf EN 932-1 entnommen und gemafR EN 932-2 geteilt.

Die KorngrofRenverteilung und der Gehalt an Feinteilen wurden gemal EN 933-1 mittels Nasssiebanalyse
ermittelt.

Die Untersuchungsergebnisse sind auf den Beilagen 1 und 2 zusammengestellt.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 3 beigelegt.

Beurteilung

Die KorngroRenverteilungen der Korngruppe von Gc80-20 entsprechen bei der entnommenen und
untersuchten Probe den Anforderungen der EN 13242,

Dipl.-HTL-Ing. Herbert Waldhans
Zeichnungsberechtigter

Verteiler:
office@schraufstaedter.at

4090/2022
Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 3 Beilagen.

Die Priiffergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das untersuchte Prifgut. Die Prif- und Inspektionsstelle wurde erstmals mit Geltungsbeginn 02.05.1995 mit
Prif- und Inspektionsberichte oder Teile davon diirfen nur mit schriftlicher GZ BMWFJ-92.714/154-1X/2/95 gemaB EN 1SO 17025 bzw. EN ISO 17020 Typ A mit der
Zustimmung der MAPAG verdffentlicht werden. ID 0002 von Akkreditierung Austria fiir die im Bescheid angefiihrten Bereiche akkreditiert.



BAPAG

Staatlich akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle

Beilage 1 zu  4090/2022

Probenbezeichnung: BK 63/125 (Handelsbezeichnung 63/150)

KorngroRenverteilung:

Siebanalyse: (Siebdurchgang durch Quadratloch- bzw. Quadratmaschensieben)

G80/20
[mm] [M.-%] [M.-%]
Istwert Sollwert Sollwerte gemaf EN 13242
250 100 100
180 100 98-100
125 94 80-99
90 54
63 8 0-20
45 1
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Beilage 3 zu 4090/2022

PA 01
wm ww schraufstaedter.at Priifanweisuna .
AZB STENBAUCK UND TRANSPORT Probenahme Seite 1 von 1
Gemal ONORM EN932-1

Labor ........... MAPAQ ..................................
Probenahmebericht gemiff ONORM EN 932-1
Probennummer Probenehmer | (/40 CilL  ( [TAR4AE |
Art der Probe O Korngemisch / O Korngruppe /. J/C Q’j(/(@
Hersteller CcmRAURSTD 7L | gz\jzibj;ﬁ |
Produktionsstatte W M r4<g MG
grac;csgnngﬂg}ghrzeit der 20244t A | O Auftraggeber M Hersteller
Uhr

Priflos Produktionszeitraum "

@’ kegelférmige Aufschiittung
Lage der Entnahmestelle O..cccooeeviviieii e, -Band

@ mit Schaufel aus kegelférmiger Deponie
Probenahmeverfahren O mit Rahmen vom ruhenden Band

O ..
Sammelprobenmenge /(/ Einzelproben a ca.<‘.9‘."'—f.)kg
Probenteilung O Riffelteiler O Viertelmethode O ...<7.............
Zu prifende Eigenschaften AN Azl
AuRere Bedingungen O °C O Regen O Schneefall
Anwesende (Blockschrift) / UAY | fQ

Anmerkungen: %Q//fj&'{\;
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Mag. W. Weineck
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