
 
 
 
 
An die  
Schraufstädter GmbH 
Steinbruch und Transport 
Leithaprodersdorferstraße 1 
2485 Wimpassing an der Leitha 
 

 Gumpoldskirchen, 13.07.2022 
 Labor Nr.:               4094/2022 
 Sachbearbeiter:              Veith 

 

P R Ü F B E R I C H T 

Entnahme und Untersuchung einer Dichtschichtmaterialprobe 
 aus dem Werk Wimpassing 

 für das BVH Wimpassing an der Leitha 

Am 14.06.2022 wurde von der MAPAG die o.a. Probe zur Ermittlung des 
Wassergehalts im Anlieferungszustand, des Glühverlusts, der Korngrößenverteilung, 
der Rohdichte, der Proctordichte sowie des optimalen Wassergehaltes entnommen. 

Eine Kopie des Probenahmeprotokolls ist der Beilage 4 beigelegt. 

Der Wassergehalt im Anlieferungszustand wurde gemäß EN ISO 17892-1 bestimmt. 

Die Bestimmung des organischen Anteils erfolgte gemäß ÖNORM B 4424 mittels 
Glühverlust bei 600°C, entsprechend den Anforderungen an die ÖNORM S 2074-2.  

Die Korngrößenverteilung wurde durch eine kombinierte Nasssieb- und 
Schlämmanalyse gemäß EN ISO 17892-4 sowie die Rohdichte gemäß EN 1097-7 
bestimmt. 

Von der entnommenen Materialprobe wurde die Proctordichte und der optimale 
Wassergehalt gemäß EN 13286-2, im Proctortopf A ( 100 mm, Höhe 120 mm) in drei 
Lagen zu je 25 Schlägen ermittelt. 

Die Untersuchungsergebnisse sind auf den Beilagen 1 bis 3 zusammengestellt. 

Prüfzeitraum: 14.06.2022 – 12.07.2022 

Beurteilung 

Das entnommene und untersuchte Material entspricht bezüglich Wassergehalt im 
Anlieferungszustand wopt + max. 4 M.-% und Glühverlust Corg ≤ 5 M.-% den bauseits 
geforderten Anforderungen sowie den Anforderungen gemäß ÖNORM S 2074-2 für 
Dichtschichtmaterialien. 
 
 
Verteiler:  
   office@schraufstaedter.at 
 
4094/2022 
Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 4 Beilagen. 



4094/2022

Bauvorhaben: Wimpassing

Probematerial: Dichtschichtmaterial

Glühverlust bei 600 °C: 4,8 M.-%

Wassergehalt im Anlieferungszustand: 23,5 M.-%

Rohdichte: 2,67 Mg/m³

Korngrößenverteilung: 
Siebanalyse: (Siebdurchgang durch Quadratloch- bzw. Quadratmaschensieben)

[mm] [M.-%]

31,5 100
22,4 98
16 98

11,2 97
8 97
4 96
2 96
1 95

0,5 95
0,25 94

0,125 93
0,063 92

Schlämmanalyse:
[mm] [M.-%]

0,0481 92
0,0344 89
0,0247 84
0,0205 80
0,0180 75
0,0135 65
0,0099 55
0,0072 46
0,0051 39
0,0037 33
0,0030 30
0,0015 25

Ton: kleiner 0,002 mm 26 M.-%

Schluff: 0,002 mm bis 0,063 mm 66 M.-%

Sand: 0,063 mm bis 2 mm 4 M.-%

Kies: 2 mm bis 63 mm 4 M.-%

Steine: größer 63 mm 0 M.-%

cl Si

toniger Schluff

Beilage 1 zu  

Bodenart gemäß  EN ISO 14688-1:
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4094/2022

Proctorversuch gemäß EN 13286- 2

Bauvorhaben: Wimpassing
Probematerial: Dichtschichtmaterial

optimaler Wassergehalt : 21,4 M.-%
Proctordichte: 1,63 Mg/m³

Beilage 3 zu
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